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ABSTRAK 

Ricky (18 31 0003) : Pengaruh Pemakaian Variasi Serbuk Cangkang Telur     

Pengganti Sebagian Kecil Semen Terhadap Kuat Tekan Beton ƒcr’ 25 Mpa. 

Dibimbing Oleh : Ir. Srikirana Meidiani, M.M.,M.T. dan Ir. Pujiono, M.T. 

 

Perkembangan teknologi serta pembangunan di Indonesia semakin banyak 

dan Tingginya keperluan yang akan diperlukan untuk pembangunan seperti 

struktur bangunan maupun pembangunan lainnya sangat pesat, terutama untuk 

penggunaan konstruksi beton. Tentunya dalam pembuatan beton komponen yang 

paling vital adalah semen, untuk pembuatan semen tentunya ada beberapa bahan-

bahan kimia yang terkandung dalam pembuatan semen tersebut yang mana sangat 

diharapkan untuk mencari bahan-bahan alternative pengganti dari semen tersebut.             

Pada Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi bertujuan 

untuk mengetahui hasil dari kuat tekan beton rata-rata ƒcr’ 25 Mpa dari  

pergantian serbuk cangkang telur yang menggantikan sebagian kecil dari semen 

dengan menggunakan benda uji berbentuk silinder, setiap variasi terdiri dari 3 

sampel dan untuk pengujian dilakukan pada masa perawatan beton umur 28 hari.  

Penelitian ini menggunakan pengujian kuat tekan pada beton pada 

pengujianya. dari pembuatan beton dengan menggunakan serbuk cangkang telur 

menggantikan sebagian kecil semen terhadap beton ƒcr’ 25 Mpa menunjukan 

bahwa terjadi penurunan dengan pemakaian serbuk cangkang telur 10%, 15% dan 

20% mengalami penurunan yang tidak beraturan yang mana pada Untuk beton 

variasi pertama dengan penambahan 10% dengan serbuk cangkang telur menurun 

sebesar 29,7%, untuk variasi ke 2 dengan penambahan 15% dengan serbuk 

cangkang telur meningkat sedikit sebesar 25,7%, dan beton variasi ke 3 

penambahan 20% dengan serbuk cangkang telur menurun sebesar  25,7%.  

 

Kata Kunci : Serbuk Cangkang Telur, Semen, Kuat Tekan  
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ABSTRAK 

Ricky (18 31 0003) : The Effect of Using Variations of Egg Shell Powder 

Replacement of a Small Part of Cement Against Compressive Strength of 

Concrete cr' 25 Mpa. 

Supervised By : Ir. Srikirana Meidiani, M.M., M.T. and Ir. Pujiono, M.T. 

 

The development of technology and development in Indonesia is increasing 

and the need for construction such as building structures and other developments 

is very rapid, especially for the use of concrete construction. Of course in the 

manufacture of concrete the most vital component is cement, for the manufacture 

of cement of course there are some chemicals contained in the manufacture of 

cement which is highly expected to look for alternative materials to replace 

cement. 

This research was conducted at the Construction Materials Laboratory, 

which aims to determine the results of the average concrete compressive strength 

of cr' 25 Mpa from the replacement of eggshell powder which replaces a small 

portion of cement by using a cylindrical test object, each variation consists of 3 

samples and for testing carried out during the 28-day-old concrete treatment 

period. 

 This study uses the compressive strength of concrete in the test. from the 

manufacture of concrete using eggshell powder to replace a small portion of 

cement against 25 MPa cr' concrete shows that there is a decrease with the use of 

10%, 15% and 20% eggshell powder which has an irregular decrease which for 

the first variation of concrete with the addition of 10 % with eggshell powder 

decreased by 29.7%, for the second variation with the addition of 15% with 

eggshell powder increased slightly by 25.7%, and the third variation of concrete 

with the addition of 20% with eggshell powder decreased by 25.7% . 
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